
附件 3

能力验证结果不满意检测机构名单

表 3-1 沥青针入度、软化点检测能力验证

结果不满意检测机构名单（7家）

机构

编号
检测机构名称

结果评价

针入度（25℃,100g,5s） 软化点

90 武汉市深科工程检测有限公司 不满意 不满意

91 湖北信衡建设工程检测有限公司 有问题 不满意

155 襄阳格物工程质量检测有限公司 不满意 满意

200 当阳市精正工程检测有限公司 不满意 不满意

220 黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司 不满意 满意

334 湖北倍通建设工程质量检测有限公司 不满意 满意

397 湖北优晟工程技术有限公司 不满意 有问题



表 3-2 建设用砂细度模数检测能力验证

结果不满意检测机构名单（5家）

机构编号 检测机构名称 结果评价

148 陆诚（保康）工程技术有限公司 不满意

199 湖北精睿建设工程检测有限公司当阳分公司 不满意

268 石首市鑫诚建设工程质量检测有限公司 不满意

318 云梦正兴建设工程质量检测有限公司 不满意

387 湖北神龙工程测试技术有限公司恩施分公司 不满意


